حد اللدونة (Plastic limit) :
      وهو كمية الرطوبة التي تنتقل بها التربة من الحالة اللدنة إلى الحالة الصلبة, وتحدد بمزج التربة بالماء المقطر حتى تصبح عجينة لدنة يمكن تشكيلها بشكل كرة , تؤخذ قطعة منها ويصنع منها فتيل يدرج على صفيحة زجاجية برؤوس الأصابع وبضغط منتظم حتى يصبح قطره بحدود 3 mm فإذا لم يتشقق لخط أو ينكسر يعاد عجنه فتقل رطوبته ويعاد صنع الفتيل حتى يتشقق طوليا وعرضيا عند القطر 3mm , حد اللدونة هو رطوبة هذه الفتائل المتشققة.

نتائج تجربة حد اللدونة:
	8
	12
	104
	25
	رقم العلبة

	16.23
	14.32
	15.2
	14.17
	وزن العلبة فارغة             Wc (gr)

	48.5
	26.15
	36.7
	40.6
	وزن العلبة + العينة الرطبة   Wa (gr)

	42.47
	23.8
	32.26
	35.3
	وزن العلبة + العينة الجافة    WB (gr)

	6.03
	2.35
	4.44
	5.3
	وزن الماء                     Ww  (gr)

	23 %
	25 %
	26 %
	25 %
	  نسبة الرطوبة               Wn%



من التجربة نجد أن حد اللدونة:                      
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